
CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate

CLIENTE   -

N° ORDINE   - 

TIPO DI PROVA  

DATA / Date : ISPETTORE  -  Inspector

EN 10204 - 3.1
NUMERO :  15318

MATERIALE   - 

PRODOTTO   - 

SPECIFICHE CONDIZIONI RISULTATI

GLYNWED GPS IBERICA

018201386   (24-07-2008)

TUBO-PIPE      D63  PN10

PPH 100  (BE 50 - 7032)

INDICE DI FLUIDITA'

Melt flow index   DIN 8078

 190°C 5kg

04-08gr.10'    OK

PROVA DI PRESSIONE

Hydraulic int. press. test   DIN 8078   ------

CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE

Visual and dimensional control   DIN 8077    OK

PROVA IN PRESSIONE

Pressure test   DIN 8078

 95°C 100h

 0,88 x PN    OK *

Marking    OK

*PROVA DI VERIFICA PROCESSO

*Process verification test

MARCATURA

  DIN 8077

SI ATTESTA CHE IL MATERIALE SOPRA DESCRITTO E' STATO PROVATO  ED E' CONFORME AI REQUISITI 

RICHIESTI DALL'ORDINE.

    Customer  :

   Orden N.  : 

  Product  :

  Raw Material :

Test Type Specific. Conditions Results

NOTE       :        S.S.A.    =      SECONDO STANDARDS INTERNAZIONALI E SPECIFICHE AZIENDALI

According to international standards & internal specificationsRemarks :                              

 The test results  of this certificate have been taken from the records  of the internal  testing  for  products  of  the  same  raw 

material  and out of the same  production batch of this delivery. 

I risultati delle rilevazioni di controllo di questo certificato sono stati estratti dai registri di controllo interno su prodotti dello 

stesso materiale e provenienti dallo stesso lotto di produzione di quello in oggetto della consegna.

27/05/2009

 S.E. :      SE APPLICABILE / If Applicable

ATTESTATO DI CONFORMITA'     - STATEMENT OF CONFORMITY

We hereby state that the material described above has been tested and complies with order.


